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HEGESZTESI SZAKISMERET

Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomas, homérséklet, mechanikai fesziiltség
stb. mértékegységeket!

Ismertesse a milanyagok csoportositasat, fobb tipusait és azok jellemzdit!

Mi jellemzi a polimerek mechanikai és termikus tulajdonséagait?

Mely polimer anyagcsoportok kothetdek hegesztéssel?

Milyen hegesztési feladat végrehajtasara terjed ki a mlianyag mindsitett hegesztd
kovetkezd megnevezés-részlete: 20610 T BW PE ww DN108 e03?

Milyen médon hegeszthetok a miianyag (polimer) csévek?

Milyen formatumban keriilnek forgalomba a miianyag feldolgozoipari alapanyagok?

A polimer csévezetékek hibainak milyen javitasi technoldgidit ismeri?

Milyen hegesztési varratellendrzési modszereket ismer?

Ismertesse a polimer csovek tompahegesztett varrataiban el6forduld legjellemzobb
hibakat!

Ismertesse a polimer csovek tokos hegesztett varrataiban eléfordulo legjellemzobb
hibakat!

Ismertesse a polimer csovek elektrofuzios hegesztett varrataiban eléforduld
legjellemzdbb hibakat!

Ismertesse a polimer csovek hegesztett nyeregidom kotéseiben eléfordulod
legjellemzdbb hibakat!

Ismertesse a kész vezetékek nyomasprobajat!

Ismertesse a miianyagcsovek és idomok rakodasara, szallitasara és tarolasara vonatkozo
szabalyokat!

Milyen kozegek szallitdsara alkalmasak a hegesztett miianyag (polimer) csévek?
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HEGESZTESTECHNOLOGIA
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Tompa hegesztés esetében mennyi a hevités hdmérséklete €s miért?

Tokos hegesztéskor mennyi legyen a hegesztd-profilpar felszini hdmérséklete és miért?
Mennyi a tompahegesztés fajlagos hegesztési nyomassziikséglete és miért?

Ismertesse és értelmezze a tompahegesztés p-t diagrammjat!

Ismertesse a hegesztdgépek ellendrzésére vonatkozo kovetelményeket!

Tokos hegesztéskor milyen felszini hémérsékletre kell szabdlyozni, és milyen mdédon
kell ellendrizni a hegeszto-profilpart?

Mutassa be a tokos hegesztés varratképzését €s a kotés jellemz6 geometridjat!

Foglalja 6ssze a miianyagcsovek nyeregidom hegesztésének eszkozeit!

Jellemezze az elektrofiizios hegesztés idomkialakitdsait és alkalmazasukat!

Ismertesse a milanyagcsovek hegesztett varrataiban eléforduld legjellemzobb hibakat!
Ertelmezze tompahegesztéskor a palasteltolodas fogalmat, és adja meg megengedhetd

mértékeét!
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ANYAGISMERET

Mit neveziink polimernek (miianyagnak)?
Milyen modon allithatok elé6 monomerekbdl vegyi folyamatok ttjan a polimerek?

Mit neveznek polimerizaciénak? Mutasson be egy polimerizacié tutjan eldallitott
milanyagot!

Milyen adalékanyagokat juttatnak a hdére lagyuldé polimer alapanyagokhoz
tulajdonsagaik javitasa érdekében?

Hogyan jellemezné a hore lagyul6 polimereket?
Melyek a polimerek legfontosabb termikus jellemzdi?

Ki igazolhatja az éghetd gazok szallitdsara szolgald polietilén csévek hegesztési
kompatibilitasat?

Milyen informaciokat kell megadni az éghetd gazok szallitasara szolgald polietilén
csovek szabvanyos megnevezése soran?

Milyen moédon kell tarolni az egyenes szdlban gyartott csomagolatlan polietilén
csoveket?

Mely polimer anyagcsoportok kothetdk hegesztéssel, s miért?

Hogyan jellemezné a polimereket (miianyagokat)?

Milyen becslé mddszerek allnak rendelkezésre a polimerek azonositdsara?
Milyen adalékanyagokkal javitjadk a hdre keményedd polimerek tulajdonsagait?
Mi jellemzi a polimerek mechanikai tulajdonsagait?

Gyartastechnologiatol fiiggden milyen f6bb polietilén tipusok ismertek?

Mutassa be a milanyag csovek hegesztett kotésének roncsolasos és roncsolds-mentes
vizsgalati eljarasait!
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BIZTONSAGTECHNIKA

Milyen dokumentumok megléte esetén, ¢és milyen koriilmények kozott szabad
milanyaghegesztd berendezést lizemeltetni?

Ki és hany éves kortol végezhet 6nalldan milanyag hegesztési tevékenységet?

Ki végezheti a miianyaghegeszto-felszerelések, berendezések stb. javitasi, felujitasi
munkait?

Mi a teend6 a hegesztési munkdk befejezését kovetden, ¢és milyen azonnali
intézkedéseket kell tenni baleset esetén?

Milyen tlizoltd késziilék allandd készenléte sziikséges gazveszélyes munkahelyen, és
hogyan kell azt alkalmazni?

Milyen adatokat kell tartalmaznia az alkalomszert tlizveszélyes tevékenységre kiadott
irasbeli feltétel meghatarozasanak?

Melyik telefonszdmon kell jelezni, és milyen informaciokkal kell kozdlni a
munkavégzés soran keletkezett tiizet a tlizoltésaggal?

Hol, és milyen feltételek mellett szabad hegesztési tevékenységet végezni?

Mekkora a hegesztési munkahelyek legkisebb megvilagitasi értéke telepitett munkahely
esetén, és melyek a jellemz6i?

Milyen idékozonként kell a mlianyaghegesztd berendezések ellendrzd feliilvizsgalatat
végrehajtani? Ki végezheti a hegeszto felszerelések, berendezések stb. javitasi, feljitasi

munkait?

Milyen modon kell nyilvantartast vezetni a hegesztd berendezések javitasarol,
felujitasarol?

Mi a teend6 az elektromossag altal okozott tiiz esetén?

Héarom méter magassagban végezhet hegesztést? Milyen mddon kell gondoskodni a
sajat és a kornyezete védelmérol?

Kényszertesthelyzetben végzett hegesztés esetén milyen modszerrel kell a munkat
megkdnnyiteni?

Milyen mddon kell gondoskodni a sziik, zart, kistérfogata helyek szelldztetésérol?

Mekkora zajszint felett kell fiilvédot viselni? Ismertesse a flilvédok tipusait!
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